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UNE MARQUE D’AXALTA COATING SYSTEMS

CROMAX® EZ
PROCÉDURE DE FINITION À 2

1
 

Suivez la procédure normalisée de récupération des couleurs 

Ajustez la température de la cabine, si nécessaire

2 Mélangez la couleur de couche de base Cromax® EZ et 20% de réducteur Cromax® EZ 240

3 
Nettoyez
Utilisez le nettoyant antisilicone Axalta 200 

4 Toutes les pièces neuves nécessitent l’application d’un scellant

séchage

5 
Appliquez 2 ou 3 couches de base Cromax®

Prévoyez un temps de séchage entre chaque couche

6 Après le temps de séchage, appliquez une couche en brume pour optimiser l’apparence des paillettes

7 Un apport d’air supplémentaire peut être utilisé pour accélérer le processus de séchage entre les couches
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